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Реферат. Представлены результаты исследований морфометрических показателей кожи яков ал-
тайской популяции. Установлено, что выход парных шкур составляет в среднем от 5,5% у бычков-яков 
18 месяцев до 6,3 и 8,3% у быков-яков и коров-яков соответственно. Промеры длины и ширины шкуры 
практически одинаковы или же длина немного уступает ширине, что объясняется тем, что туловище 
яка короче, чем у местного скота. При осмотре кожевенного сырья все шкуры были без прижизненных 
пороков. Масса шкур яков-быков алтайской популяции составила 34,3±1,2 кг и они отнесены к кате-
гории тяжелых, шкуры яков-бычков в возрасте 18 месяцев соответствуют категории «полукожник» 
(от 10 до 13 кг), а масса шкур коров-яков алтайской популяции – «яловка» подходит к средней весо-
вой категории – от 17 до 25 кг. Толщина шкур быков-яков на последнем ребре составила 7,1 мм, что 
выше требований ГОСТа на 2,3 мм, у бычков превышение составило 3,1 мм, у коров-яков – 1,1 мм. 
По своим морфометрическим характеристикам шкуры алтайских яков соответствуют требованиям 
ГОСТ 28425-90. Сырьё кожевенное и относятся к кожевенному сырью, предназначенному для выра-
ботки кожи для низа обуви и стелечной кожи. Также они могут широко использоваться местным 
населением как сырье для выработки шорно-седельной и технической кожи.
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Abstract. The results of studies of morphometric parameters of the yak skin of the Altai population are 
presented. It was found that the yield of paired skins is on average from 5,5 % in yak bulls of 18 months 
to 6.3 and 8,3 % in yak bulls and yak cows, respectively. The measurements of the length and width of the 
skin are almost the same or the length is slightly inferior to the width, which is due to the fact that the body 
of the yak is shorter than that of the local cattle. When examining the raw leather, all the skins were without 
any defects in life. The weight of the skins of yak-bulls of the Altai population was 34,3±1,2 kg and they are 
classified as heavy, the skins of yak-bulls at the age of 18 months correspond to the category “half-skin” 
(from 10 to 13 kg), and the weight of the skins of yak cows of the Altai population-”yalovka” is suitable for the 
average weight category - from 17 to 25 kg. The thickness of the skins of Yak bulls on the last edge was 7.1 mm, 
which is higher than the requirements of GOST by 2.3 mm, in bull calves the excess was 3.1 mm, in yak 
cows-1.1 mm. According to their morphometric characteristics, the skins of Altai yaks meet the requirements 
of GOST 28425-90. The raw materials are leather and refer to the raw leather intended for the production 
of leather for the bottom of shoes and shoe leather. They can also be widely used by the local population as raw 
materials for the production of saddlery and technical leather.

Особенные климатические и пастбищные условия Республики Алтай предопределили раз-
ведение яков – уникальных, самобытных животных, приносящих неоценимую пользу местно-
му населению. 

Содержатся яки во все сезоны года на открытом воздухе и исключительно на подножном 
корме. Сено выдается якам только как подкормка к подножному корму в случае недомогания 
животных. Если до 90-х гг. прошлого века яков разводили в трех административных районах 
Республики Алтай: Кош-Агачском, Улаганском и Шебалинском, то, к сожалению, в настоящее 
время основное поголовье этих животных осталось преимущественно в Кош-Агачском районе.

Размножение яка происходит в суровых естественных условиях, без теплых скотных дво-
ров и телятников. Приспособившись к горным условиям, находя убежища в котловинах сре-
ди горных вершин и защищенных от дождей, снегов и ветра ущельях скал, як воспроизводит 
свое стадо. Подобная исключительная способность яка существовать в таких экстремальных 
условиях без участия человека наблюдается благодаря ценным биологическим особенностям, 
сформировавшимся под влиянием экологических факторов.

Одна из таких полезных особенностей – развитие толстой кожи с хорошо развитой под-
кожной клетчаткой и густым подшерстком, обусловливающее у них оптимальную холодоу-
стойчивость, позволяющую спать на снегу при –50 ºС [1]. 

А.Н. Халмурзаев [2] утверждает, что «значение кожного покрова яка не ограничивается 
только лишь физиологическими функциями – после убоя шкура служит ценным сырьем для 
кожевенной промышленности». Изучение данного вида сырья позволило установить [3–5], что 
одним из положительных свойств шкуры яков является незначительное изменение площади 
и толщины при намокании, несколько большая ее эластичность. В то же время более высо-
кая пористость, сбежистость, текучесть, т.е. способность удлиняться при небольших нагруз-
ках, являются нежелательными качествами ячьих кож [5]. По данным Д.М. Сильвестрова [6], 
у шкур яка хорошо развита подкожная клетчатка и масса шкур на 0,6 % больше, чем у крупно-
го рогатого скота.

По информации Р.Б. Чысыма [7], шкуры яков очень ценятся в кожевенном производстве 
и по свойствам и качеству не уступают шкурам крупного рогатого скота. Из них местное насе-
ление делает веревки, арканы, сумки, мешки для перевозки хозяйственного инвентаря.

Хотя шкуры и являются ценным сырьем для кожевенной промышленности, в настоящее 
время удовлетворяется лишь четвертая часть потребности народного хозяйства в тяжелом ко-
жевенном сырье [8, 9]. При производстве кож для низа обуви (подошвы), для изготовления тех-
нических кож, а также для шорно-седельных изделий нужны тяжелые шкуры, массой не ме-
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нее 25 кг. Они должны быть достаточно плотными, толщиной 4–4,5 мм и иметь небольшую 
сбежистость, т.е. относительно одинаковую толщину по всей площади.

К сожалению, за всю историю разведения этих уникальных животных в Республике Алтай 
качественные характеристики кожного покрова яка остались неизученными, что и предопре-
делило цель исследований – изучение морфометрических показателей кожи яков алтайской 
популяции.

Исследования проведены в Кош-Агачском районе на базе ООО «Уч- Сумер» в 2019–2020 гг. 
Для определения морфометрических показателей кожи проведен убой яков по 5 голов из ка-
ждой половозрастной группы на базе убойного пункта хозяйства по методике СибНИИМС 
[10]. Послеубойным учетом и оценкой шкур яков алтайской популяции определены масса пар-
ной шкуры, площадь и толщина кожи по методике Е.А. Арзуманяна [11].

Статистическая обработка данных произведена в табличном редакторе Microsoft Excel.
Масса, толщина и площадь шкур являются важнейшими показателями, характеризующи-

ми их качество и производственное назначение. Полученные экспериментальные данные сви-
детельствуют о том, что шкуры алтайских яков соответствуют требованиям ГОСТ 28425-90. 
Сырьё кожевенное [12] (таблица).

Из данных таблицы следует, что выход парных шкур составляет в среднем от 5,5 % у быч-
ков-яков 18 месяцев до 6,3 и 8,3 % у быков-яков и коров-яков соответственно. Промеры длины 
и ширины шкуры яков практически одинаковы или же длина немного уступает ширине, что 
объясняется тем, что туловище яка короче, чем у местного скота.

При осмотре кожевенного сырья все шкуры были без прижизненных пороков. Масса шкур 
яков-быков алтайской популяции составила 34,3±1,2 кг, они отнесены к категории тяжелых. 
Шкуры яков-бычков в возрасте 18 месяцев соответствуют категории «полукожник» (от 10 
до 13 кг), а масса шкур коров-яков алтайской популяции – «яловка» подходит к средней весо-
вой категории – от 17 до 25 кг. 

Толщина шкур быков-яков на последнем ребре составила 7,1 мм, что выше требований 
ГОСТа на 2,3 мм, у бычков превышение составляет 3,1, у коров-яков – 1,1 мм. Такая доста-
точно толстая шкура алтайских яков свидетельствует о ее развитых слоях что, конечно же, 
жизненно необходимо животным, живущим в экстремальных условиях высокогорья в гипок-
сичном режиме при минусовых температурах.

Показатель Масса парной 
шкуры, кг Выход, % Длина, см Ширина, см Площадь, дм2

Толщина на 
последнем 
ребре, мм

Быки-яки, 4,5 года
M±m 34,30±1,20 6,30±0,20 224,00±2,10 224,00±2,30 501,80±9,70 7,10±0,12
Ϭ 2,08 0,25 3,61 4,0 16,85 0,21
Сv 6,1 4,0 1,6 1,8 3,4 2,9

Бычки-яки, 18 мес
M±m 13,50±0,90 5,50±0,22 150,00±3,06 151,70±0,88 227,10±3,77 6,30±0,09
Ϭ 1,55 0,38 5,29 1,53 6,53 0,15
Сv 11,5 6,9 3,5 1,0 2,9 2,4

Коровы-яки, 3,5 года
M±m 23,70±0,80 8,30±0,60 167,00±3,20 173,30±2,40 290,20±9,50 5,10±0,09
Ϭ 1,53 1,12 5,51 4,16 16,45 0,15
Сv 6,5 13,5 3,3 2,4 5,7 3,0

Таблица
Некоторые показатели парных шкур яков разных половозрастных групп
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Таким образом, изучение морфометрических характеристик шкур яков алтайской попу-
ляции, разводимых в суровых условиях высокогорья, показало, что яки, выращиваемые в ус-
ловиях Республики Алтай, дают не только высококачественное мясо, но и ценное сырье для 
кожевенной промышленности. Так, все исследованные шкуры соответствуют требованиям 
ГОСТ 28425-90. Сырьё кожевенное и относятся к кожевенному сырью, предназначенному для 
выработки кожи для низа обуви и стелечной кожи. Шкуры алтайских яков также могут широко 
использоваться местным населением как сырье для выработки шорно-седельной и техниче-
ской кожи.
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